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Ossidazione ed Elettracolorazione Alluminio di
Vincenzo Caccavaro

DAL 1964 CON SERIETA ED ESPERIENZA

INDICATORI DI PERFORMANCE

Peso stimato prodotto finito annuo per il 2017: 58000 Kg.=58 t.
In calo, rispetto agli anni precedenti, la produzione di barre anodizzate.
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Peso stimato prodotto finito mensile:
_ 2017 2016 2015 2014
5212,5 |5433
4834 kg 1kg kg 6158 kg
1
Consumo acqua per unita di prodotto "
[(mc/t)
2017 2016 2015 2014
89 109 139 143
-{Consumo energia elettrica per unita dl | T
prodotto (kw/t) /
2017 2016 2015 2014
1263 1187 1506 1266
Consumo gas metano per unita di
prodotto (mc/t) | .
2017, 2016 2015 2014
274 331 321 283
Produzione fanghi per unita di
rodotto (kg/t) ) :
) 20172016 2015 2014
é 111 10 22,5 19



